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	علت بروز عیب : 
  جدایش بین رویه  و منجید(TREAD SEPERATION) به دلیل عدم چسبندگی مناسب بین کامپاند رویه و بدنه اصلی تایر  در اثر تنشهای اعمال شده ناشی از بار و باد در سرویس می باشد .       

	نظریه نهایی : نقص فنی تایر مورد اشاره به دلیل اشکالات ناشی از تولید میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن می گردد. 
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می باشد
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